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All material ROHS compliant 
 

Dimension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematic 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrical Specification & Test Report  

Testing Item Specification Pin No. 
Samples Tested Data 

1 2 3 4 5 

INDUCTANCE 

@10KHz, 0.1V 

WK-3260 

50MH+/-30％  47.66 52 48.29 51.02 53.91 
       

       

        

DCR 1.2Ω Max  0.772 0.761 0.768 0.775 0.771 
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6460565248444036

LSL USL

LSL 35

目标 *

USL 65

样本均值 50.576

样本 N 5

标准差（组内） 2.7675

标准差（整体） 2.60141

过程数据

Cp 1.81

CPL 1.88

CPU 1.74

Cpk 1.74

Pp 1.92

PPL 2.00

PPU 1.85

Ppk 1.85

Cpm *

整体能力

潜在（组内）能力

PPM < LSL 0.00

PPM > USL 0.00

PPM 合计 0.00

实测性能

PPM < LSL 0.01

PPM > USL 0.09

PPM 合计 0.10

预期组内性能

PPM < LSL 0.00

PPM > USL 0.01

PPM 合计 0.02

预期整体性能

组内

整体

9913912 Inductance 

9913912 Inductance 9913912 Inductance 

9913912 Inductance 

1.12501.01250.90000.78750.67500.56250.45000.3375

LSL USL

LSL 0.35

目标 *

USL 1.2

样本均值 0.7694

样本 N 5

标准差（组内） 0.00565942

标准差（整体） 0.00531977

过程数据

Cp 25.03

CPL 24.70

CPU 25.36

Cpk 24.70

Pp 26.63

PPL 26.28

PPU 26.98

Ppk 26.28

Cpm *

整体能力

潜在（组内）能力

PPM < LSL 0.00

PPM > USL 0.00

PPM 合计 0.00

实测性能

PPM < LSL 0.00

PPM > USL 0.00

PPM 合计 0.00

预期组内性能

PPM < LSL 0.00

PPM > USL 0.00

PPM 合计 0.00

预期整体性能

组内

整体

9913912 DCR

9913912 DCR9913912 DCR

9913912 DCR


